
附件5
2023年度原材料检验能力评价指导书

    一、检测依据

JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》
GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》
GB/T 1346-2011《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》
GB/T 1345-2005《水泥细度检验方法》

    二、试验地点

各自市区混凝土企业试验室
    三、能力评价内容及要求

 本次能力评价试验项目有砂、石、水泥，试验项目三选一；具体实践操作试验项目采取抽签模式进行。
    1、试验参数
砂：堆积密度、紧密密度、筛分析、含泥量
石：堆积密度、紧密密度、筛分析、含泥量
水泥：标准稠度用水量（标准法）、安定性（代用法）、细度（负压筛法）
 完成试验后需提供原始记录。
    2、试验样品
 各清远市区混凝土企业自行准备试验样品：砂约20kg（烘干备用）、石约80kg （烘干备用）、水泥约5kg。                      
    四、评价细则

 每个参加单位由2名试验人员组成。各参加单位必须在规定的时间和地点进行试验，未预先准备好试验样品、无故缺席视作自动弃权处理。
 实践操作中，现场评委组将根据各参加单位的表现按评分要点逐项打分（按扣分计），必要时拍摄部分现场照片协助评审。
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